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WARUNKI PRAWIDLOWEJ ZABUDOWY

Produkty Polbruk® w procesie produkcji i magazynowania

poddawane sg procesom kontrolnym zgodnymi obowigzujgcymi

normami i przepisami. Dla wszystkich produkowanych wyrobow

zostaty ustalone wtasciwe tzw. dokumenty odniesienia ktorymi

sg normy europejskie PN-EN. W tym zakresie stosujemy

odpowiednio:

¢ dla betonowej kostki brukowej - norme PN-EN 1338:2005
oraz PN-EN 1338:2005/AC:2007 Betonowe kostki brukowe.
Wymagania i metody badan;

e dla kraweznikow, obrzezy - norme PN-EN 1340:2004
oraz PN-EN 1340:2004 /AC:2007 Krawezniki betonowe.
Wymagania i metody badan;

¢ dla betonowych ptyt brukowych - norme PN-EN 1339:2005
oraz PN-EN 1339:2005 /AC:2007 Betonowe ptyty brukowe.
Wymagania i metody badan;

¢ dla elementéw matej architektury - norme PN-EN
13198:2005 Prefabrykaty betonowe. Elementy matej
architektury ulic i ogroddw.

Polbruk S.A. w swej dziatalnosci stosuje obowigzujace przepisy
prawne dotyczace dopuszczania wyrobow do obrotu tj.:

1. Ustawe o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 .
2. Rozporzadzenie PE i Rady UE nr 305/2011.

Wszystkie oferowane przez nas wyroby posiadajg badania typu

i objete sa biezacg kontrolg w ramach Systemu Zaktadowej
Kontroli Produkcji, Na tej podstawie, dla poszczegélnych
rodzajow wyrobdw zostaty wystawione ,Deklaracje Wtasciwosci
Uzytkowych” lub ,Krajowe Deklaracje Wtasciwosci Uzytkowych”
(dostepne na stronie internetowej). Po zakonczeniu procesu
kontroli, wyroby spetniajace deklarowane wtasciwosci,
oznakowane sg znakiem CE lub znakiem budowlanym B, co
upowaznia do wprowadzenia ich do obrotu. Oznakowanie CE lub
znak budowlany B umieszczane jest na etykiecie informacyjne;j
przyklejanej do kazdego pakietu wyrobu.

Systematyczne stosowanie procedur kontrolnych, pozwala
zapewnic ze, Polbruk S.A. jako producent, gwarantuje Panstwu
wtasciwag jakosc¢ i trwatos¢ swoich wyrobéw pod warunkiem
zachowania warunkoéw prawidtowiej zabudowy.

WARUNKI PRAWIDLOWEJ ZABUDOWY

Podbudowa

Szczegdlnie istotne jest wykonanie wtasciwej podbudowy pod
betonowa kostke brukowa, ptyty chodnikowe i ptyty azurowe.
Podbudowa powinna by¢ wykonana zgodnie z projektem
uwzgledniajacym rodzaj gruntu, warunki odwodnienia i sposdb
eksploatacji. Niezachowanie tego warunku moze spowodowac
uszkodzenie krawedzi przylicowych.

Sprawdzenie dostarczonego materiatu przed zabudowg
Przed rozpoczeciem prac nalezy sprawdzic, czy

dostarczony materiat jest zgodny z zamoéwieniem lub

z danymi na dokumencie dostawy WZ. Ponadto nalezy
natychmiast skontrolowa¢, czy materiat nie wykazuje
uszkodzen transportowych lub innych widocznych brakow.
Wszelkie watpliwosci dotyczace wyrobow nalezy zgtaszaé
przedstawicielom firmy Polbruk S.A. przed zabudowa wyrobu.

Fugowanie nawierzchni z kostek i ptyt

Przy uktadaniu kostek i ptyt nalezy zachowa¢ spoiny - fugi,
ktdre nie powinny by¢ mniejsze niz 2-3 mm. Znajdujace sie
na kostce fabrycznie wykonane wypustki dystansowe nie

zwalniajg z obowigzku zachowania odpowiedniej fugi. Do
fugowania nawierzchni z kostki brukowej (wypetniania szczelin
miedzykostkowych) nalezy stosowa¢ piaski ptukane z pewnego
zrodta. Zastosowanie piaskow zbyt drobnych lub zapylonych
moze powodowac trwate zanieczyszczenie powierzchni.
Niezachowanie warunku odpowiedniej wielkosci fugi moze
spowodowaé uszkodzenie krawedzi przylicowych.

Fugowanie kraweznikow i obrzezy

Dla kraweznikow i obrzezy réwniez nalezy zachowac
odpowiednie szerokosci spoiny - fugi nie mniej niz3 -5 mm.
Producent nie zaleca fugowania tych elementéw zaprawa
cementowa. W przypadku koniecznosci fugowania zaleca

sie wykona¢ to masami elastycznymi. Lawy pod krawezniki i
obrzeza nalezy wykonywac zgodnie z projektem. Niezachowanie
tych warunkéw moze spowodowac uszkodzenie krawedzi
przylicowych.

Zabudowa wyrohow

Betonowe kostki brukowe itp. moga wykazywac niejednolitos¢
w zabarwieniu spowodowang nieuniknionymi zmianami
wtasciwosci surowcow (piasek, zwir, cement). Sktadniki

te posiadaja naturalng zmiennos¢ kolorystyczng. W celu
zmniejszenia naturalnych réznic kolorystycznych, nalezy
uktada¢ powierzchnie z kilku palet naraz [min. 3 palety).
Mieszanie kostek brukowych w procesie zabudowy prowadzi do
uzyskania jednolitosci i naturalnosci nawierzchni. Uktadanie
powierzchni z pojedynczych palet, warstwa po warstwie,
prowadzi do powstawania wyraznych réznic w odcieniu
uktadanej nawierzchni.

Uzytkowanie i pielegnacja

Betonowa kostka brukowa itp. jest materiatem, ktéry doskonale
przenosi obcigzenia zwigzane z ruchem pieszym czy kotowym.
Jednakze nie jest materiatem odpornym na zabrudzenia
zewnetrzne (ziemia, glina, oleje silnikowe, kawa, wino itp.).
Nalezy zatem dba¢ o utrzymanie czystosci powierzchni z
kostki brukowej i nie doprowadzac do powstawania wyzej
opisanych zanieczyszczen. Istnieje mozliwos¢ zastosowania
srodkow impregnujacych, ktére poprawiajg warunki utrzymania
powierzchni w czystosci, jednakze czynnosci zwigzane z
impregnowaniem trzeba cyklicznie powtarzaé ze wzgledu na
ograniczony czas skutecznego dziatania impregnatu. Rynek
oferuje szeroki asortyment srodkéw przeznaczonych do
impregnacji.

Na powierzchnie utozong z kostki brukowej itp. nie nalezy
zrzucac zadnych ciezkich przedmiotdw o ostrych krawedziach,
nie nalezy ich takze po powierzchni ciggnac¢. Dziatanie takie
moze spowodowac trwate uszkodzenia mechaniczne. Podczas
pierwszego okresu zimowego po utozeniu nawierzchni nie
nalezy stosowac srodkdow odladzajacych. Do czyszczenia
nawierzchni z kostki brukowej mozna stosowac¢ myjki
cisnieniowe.

Wykwity wapienne

Na powierzchni betonowych elementéw brukowych (kostka
brukowa, krawezniki itp.) moga wystepowac wykwity wapienne
w postaci biatych nalotéw. Wystepowanie powyzszego zjawiska
jest zwigzane z naturalnymi procesami zachodzacymi w
dojrzewajacym betonie i nie wptywa negatywnie na jego
wtasciwosci. Wykwity nie sa wada wyrobu, podlegajg zanikaniu
pod wptywem warunkoéw atmosferycznych oraz poprzez
normalne uzytkowanie nawierzchni.



Uwaga! Nie nalezy impregnowac kostki, na ktorej wystapit
wykwit wapienny, poniewaz dziatanie takie moze spowodowac
zatrzymanie procesu naturalnego jego zanikania.

Mikrospekania wtoskowate

Na powierzchni wyroboéw moga wystepowaé mikrospekania
wtoskowate, ktdre szczegdlnie uwidaczniajg sie na wilgotne;j
nawierzchni, podczas jej schniecia, np. po opadach
atmosferycznych. Zjawisko to spowodowane jest naturalnym
skurczem zachodzacym podczas procesu wigzania cementu.
Na podstawie wielu publikacji dotyczacych tej tematyki oraz
wtasnych wieloletnich doswiadczen mozemy stwierdzié, ze
w przypadku wyrobdw spetniajacych deklarowane cechy,
omawiane mikrospekania nie obnizajg wtasnosci uzytkowych i
trwatosci wyrobu.

INFORMACJE DODATKOWE

1. Wyroby s sprzedawane na paletach transportowych
i zabezpieczone tasma lub folig. Wyroby postarzane
sprzedawane s na paletach transportowych lub pakowane
w Big-Bagi (tzw. kontenery elastyczne). Big-Bagi dodatkowo
umieszczane sg na paletach transportowych. Palety
transportowe podlegajg zwrotowi. Koszt Big-Baga zostat
wliczony w ceng wyrobu, opakowanie nie podlega zwrotowi.

2. Niektore typy kostek brukowych maja kostki brzegowe
i potowkowe, ktore sg oferowane wraz z kostkami
podstawowymi w Scisle okreslonej ilosci na m2. Ewentualny
nadmiar kostek brzegowych i potéwkowych nie podlega
zwrotowi, zas ich ewentualny niedobdr powinien byc
uzupetniony przez docinanie kostek podstawowych.

3. Zapotrzebowanie kostek brukowych na m? uktadane;j
powierzchni obejmuje takze fugi i zgodnie z tym wyroby beda
tak dostarczane, zeby mozna byto z nich utozy¢ powierzchnie
zamowiong przy zachowaniu wymiaru siatki (nalezy
uwzgledni¢ ewentualne odcinki). Prawie wszystkie rodzaje
kostki brukowej posiadajg specjalne dystansowe wystepy,
jednakze nie sg one wystarczajace, aby zastapic niezbedne
fugi, ktorych wielkosc¢ zaleznie od systemu wynosi od 2 mm
do 3 mm.

4. Oferowane przez nas wyroby postarzane wykonywane sg
w technologii obijania w bebnie i bezposrednio po tym
pakowane do Big-Bagow. W zwigzku z tym moze sie zdarzy¢,
ze zostang spakowane pojedyncze kostki uszkodzone.
Dodatkowo (dot. Polbruk Country) - informujemy, ze dla
zrekompensowania kostek uszkodzonych, ktdre moga
wystapi¢ w opakowaniu transportowym ,Big -Bag” - ilos¢
kostki znajdujaca sie w worku zostata zwiekszona o 2%
wzgledem ilosci sprzedawanej. Z zatozen, jakie przyjelismy
dla wyrobow o powierzchni postarzanej oraz z mozliwosci
technologicznych wynika, ze stopien obicia poszczegdlnych
kostek jest niepowtarzalny. Nalezy na poczatku uktadania
tego rodzaju kostek ocenia¢ uzyskany wyglad nawierzchni.
W przypadku braku akceptacji uzyskanego efektu lub w
przypadku duzej ilosci kostek uszkodzonych nalezy przerwaé
roboty i zgtosic to w punkcie zakupu kostki. Po utozeniu
reklamacje zwigzane ze sposobem obicia kostek nie beda
rozpatrywane.

5. Celem zapewnienia identyfikowalnosci wyrobu prosimy
Klientow o zachowanie etykiet - z informacjg o wyrobie.

UZYTKOWANIE | PIELEGNACJA ZIMA

Zimowe utrzymanie nawierzchni. Najczesciej stosowane $rodki
do odladzania nawierzchni to: chlorek sodu, chlorek wapnia,
chlorek magnezu dziatajg destrukcyjnie na beton, czeste i
intensywne stosowanie tych substancji moze spowodowac
odbarwienia wyrobow, powstanie plam i zaciekdw na
nawierzchni.

Zalecamy nastepujace zasady zimowego utrzymania

nawierzchni:

1. Nawierzchnie z betonowych kostek/ptyt brukowych na
biezaco odsniezac niedopuszczajac do powstania warstwy
ubitego $niegu - lodu.

2. Srodki odladzajace stosowac tylko wtedy gdy jest to
niezbedne.

3. Stosowac srodki chemiczne w ilosci na jednostke
powierzchni wynikajaca z instrukcji.

4. Stosowac srodki odladzajace o wtasciwej granulacji
(rozdrobnieniu). Nie stosowa¢ $rodkéw zbrylonych.

5. Rozprowadzi¢ zalecang ilos¢ srodka odladzajacego
rownomiernie po catej czyszczonej nawierzchni aby zapewnié
jego optymalna skutecznosé.

6. Jezeli jest to mozliwe stosowac niechemiczne Srodki -
materiaty powodujace uszorstkowienie zlodowaciatych
powierzchni.

W tym zakresie zalecamy:

1. Stosowac materiat, ktdry byt uzyty do spoinowania
nawierzchni tzn. piasek ptukany 0-2 mm.

2. Nie stosowac drobnoziarnistych kruszyw tamanych o ostrych
krawedziach.

3. Nie stosowac materiatow zapylonych, zabrudzonych np.
odpaddw po spalaniu wegla itp.

4. W okresach kiedy nawierzchnia jest wolna od lodu i $niegu
usuwac nadmiar wczesniej naniesionych materiatow.

Wymienione zalecenia sa szczegdlnie istotne w pierwszym roku
po utozeniu nawierzchni. Nalezy tez podkresli¢, ze stosowanie
takich zasad jest wtasciwe ze wzgledu na ochrone srodowiska.

PRZEZNACZENIE | ZAKRES STOSOWANIA
PLYT BETONOWYCH TOP:

Mata architektura ogrodéw i osiedli, zgodnie z norma i
projektem. Elementy do wewnetrznego, jak i zewnetrznego
zastosowania. Ksztattujg krajobraz, nie przenosza obcigzen

od ruchu pojazdéw. Odporne na zamrazanie i odmrazanie bez
udziatu soli odladzajacych. Stosowad nie wczesniej, niz 7 dni po
dacie produkcji.

Specyfikacja techniczna:
PN-EN 13198:2005 Prefabrykaty betonowe. Elementy matej
architektury ulic i ogrodow.

Deklarowane cechy techniczne typu wyrobu budowlanego:

¢ odchytki wymiarowe (dt., szer., wys.) £5 mm (dla wymiaréw
> 1000 mm +/- 10 mm);

¢ klasa betonu: 21 C 30/37; nasiakliwo$é: Nw < 7%.

Przed przystapieniem do prac

Zleci¢ projektantowi lub samodzielnie rozrysowa¢ projekt
nawierzchni. Przed przystapieniem do prac budowlanych, warto
wykonac plan przestrzenny, na ktorym zostang uwzglednione
nastepujace parametry: wymiary, wzér nawierzchni,
przewidywane obcigzenie oraz sposob uzytkowania, a takze
elementy odwadniajgce. Ptyty tarasowe mozna w sposdb
estetyczny taczy¢ z nawierzchnig z kostki brukowej na $ciezce
lub podjezdzie. Przemysle¢ czas realizacji oraz sprawdzi¢
dostarczony materiat, przygotowac odpowiednie narzedzia
Prace ziemne nalezy przeprowadzaé w sprzyjajacy warunkach
atmosferycznych tzn. w okresie kiedy grunt nie zamarza, kiedy
nie pada i gleba jest sucha. Przed rozpoczeciem zabudowy
nalezy sprawdzi¢ materiat pod katem uszkodzen zewnetrznych,
réznic kolorystycznych i prawidtowosci dostawy. Réznice w
odcieniach ptyt spowodowane sg warunkami dojrzewania
betonu i zmiennymi wtasciwosciami surowcow naturalnych
(zwiry, piaski) stosowanymi w produkcji. Zgodnie z norma nie
jest to wada wyrobu.



W celu ochrony krawedzi przed odtupywaniem nalezy:

¢ stosowac odpowiednie narzedzia pomocnicze do uktadania
ptyt (chwytakil;

e uwzgledni¢ dopuszczalna tolerancje wymiaréw przy
uktadaniu ptyt na podtozu (zgodnie z etykietg produktu)
+5mm/+10 mm;

e zachowac fuge o szerokosci 7-15 mm miedzy ptytami.

1.METODA ,,NA SUCHO” - SZYBKA, NIE WYMAGAJACA
UZYCIA ZAPRAWY BETONOWEJ LUB KLEJOWEJ

Metoda ,.na sucho” polega na uktadaniu ptyt tarasowych

bezposrednio na nastepujacych po sobie warstwach suchej

podbudowy:

I. kruszywo naturalne (np. ttuczen)

Il. podsypka piaskowa lub piaskowo-cementowa

Etapy prac:

1. Wytyczenie nawierzchni
Na podstawie przygotowanego wczesniej planu wyznaczamy
potozenie nowej nawierzchni. Najlepiej uzy¢ do tego celu
kotkow lub metalowych szpilek potaczonych zytka, za ktorej
pomoca nie tylko wyznaczymy ksztatt tarasu, sciezki patio
ale rowniez okreslimy gorng krawedz ptyt, czyli wysokos¢
planowanej zabudowy.

2. Korytowanie, utwardzenie i wykonanie spadkow
Z wyznaczonego obszaru nalezy wybrac grunt rodzimy do
gtebokosci ok. 20-30 cm ponizej planowanego poziomu
tarasu, a powstata w ten sposdb warstwe oczysci¢ z korzeni
oraz wigkszych kamieni. Nastepnie przystepujemy do
czynnosci ubijania - przy pomocy ubijaka lub zageszczarki
wyrownujemy podtoze. Na tym etapie wykonujemy rowniez
linie odwadniajace oraz docelowe spadki, ktore beda
zapobiega¢ zastojom wody. Nachylenie (spadek poprzeczny
i podtuzny) zalezy od zaprojektowanych warunkéw
odwodnienia i zwykle wymaga obnizenia terenu o dodatkowe
0,5-3 cm na kazdy 1 m dtugosci. Na ubitym podtozu mozna
roztozy¢ dodatkowo geowtoknine, ktdra ustabilizuje grunt.

3. Zageszczenie terenu
Powstate podtoze zageszczamy stosujac ptukany zwirek
0/2 mm - grubos¢ warstwy do 10 cm i ubijamy przy pomocy
zageszczarki, pamietajac o odpowiednim wyprofilowaniu
spadku poprzecznego 2-3%, spadku podtuznego 0,5% oraz
przechytki na tukach. Kolejny etap to podbudowa.

4. Podbudowa
Podbudowa stanowi warstwe nosna catej konstrukgji i
najczesciej wykonywana jest z kruszywa naturalnego lub
tamanego, np. zwiru, ttucznia lub grysu. Jej grubos¢, w
przypadku tarasu na gruncie, wynosi od 10 do 20 cm.
Podbudowe tworzymy rozktadajgc kruszywo réwnomiernie
na utwardzonym gruncie, a nastepnie ubijamy nawierzchnig
az do uzyskania odpowiedniego zageszczenia. Grubos¢
warstwy przed ostatecznym zageszczeniem powinna by¢ o
ok. 10% wieksza niz przewidywana w projekcie.

5. Podsypka
Kilkucentymetrowa (3-5 cm) podsypka, to ostatnia warstwa
przed utozeniem ptyt. Jej zadaniem jest wyréwnanie
podtoza oraz zapewnienie dobrego osadzenia elementdw.
Wykonujemy ja z ptukanego piasku lub, w niektorych
przypadkach, z piasku z cementem. Wygtadzamy powstatg
nawierzchnie przy pomocy taty. Wyrownana ptaszczyzna
powinna miec¢ takie same nachylenia poprzeczne i podtuzne,
jak pozniejsza nawierzchnia z ptyt tarasowych.

6. Uktadanie ptyt

¢ Kolorystyka
Przed przystapieniem do uktadania ptyt nalezy zadbac
o odpowiednie dopasowanie kolorow ptyt. Ptyty typu
wetcast charakteryzuje zmiennos¢ barwy wynikajaca z
zastosowania naturalnych surowcow . W zwigzku z tym
dla dobrego dopasowania kolorystycznego (odcieni koloru)
zalecamy roztozenie wszystkich elementow z palety i
dobranie poszczegdlnych ptyt w sposéb odpowiadajacy

nam stylistycznie. Rekomendowanym rozwigzaniem jest
uktadanie obok siebie ptyt o zblizonym odcieniu, tak aby
przejscia koloru w inny odcien byty jak najtagodniejsze
(najmniej widoczne).

¢ Fugi

Poszczegdlne elementy uktadamy tak, aby nie naruszy¢
wyrownanej podsypki, a takze zachowa¢ miedzy ptytami fuge
od 7 do 15 mm. Zachowanie fugi minimum 7 mm (ze wzgledu
na mozliwos¢ wystapienia réznic wymiarowych wynikajacych
z zastosowanej technologii produkcjil umozliwia uzyskanie
réwnych optycznie linii podziatu. Gwarantuje rowniez
unikniecie wystapienia uszczerbkow i peknieé podczas
eksploatacji.

¢ Grubos¢ ptyt

Ptyty nalezy dopasowacd rowniez pod wzgledem grubosci
(ze wzgledu na mozliwos¢ wystapienia réznic wymiarowych
wynikajacych z zastosowanej technologii produkcji)

ptyty dobieramy tak, aby réznica grubosci ptyt (na ich
krawedziach), ktére sie stykajg byta jak najmniejsza. Ptyty
uktadamy na podsypce, zwracajac uwage, aby utozona
nawierzchnia wystawata kilka milimetrow ponad wyznaczony
podczas niwelowania poziom, poniewaz ostateczne ubijanie
spowoduje lekkie osadzenie podsypki. Po ubiciu grubos¢
podsypki nie powinna by¢ mniejsza niz 3 cm. Drobne
przesuniecia i réznice wysokosci wyréwnujemy za pomocga
gumowego, mtotka (biatego do jasnych ptyt, czarnego do
ciemnych ptyt], ktéry nie uszkodzi ptyt i nie zostawi na nich
zadnych $ladow.

7. Impregnacja

W metodzie ,.na sucho” impregnacje ptyt wykonujemy
przed fugowaniem. Ptyty betonowe nie sg materiatem
catkowicie odpornym na zabrudzenia zewnetrzne (ziemia,
glina, kawa, wino itp.). Nalezy dba¢ o utrzymanie czystosci
powierzchni z ptyt tarasowych i nie doprowadzac do
powstawania wyzej opisanych zanieczyszczen. Istnieje
mozliwos$¢ zastosowania srodkdw impregnujacych, ktore
poprawiajg warunki utrzymania powierzchni w czystosci.
Czynnosci zwigzane z impregnowaniem trzeba cyklicznie
powtarzac ze wzgledu na ograniczony czas skutecznego
dziatania impregnatu. Nie nalezy impregnowac wyrobdw,
na ktorych wystapit w wykwit wapienny, poniewaz dziatanie
takie moze spowodowac zatrzymanie procesu naturalnego
jego zanikania. Szybkoschnacy impregnat Efekt w ofercie
Polbruk: do kostki brukowej, ptyt tarasowych, ogrodzen

i matej architektury Polbruk Efekt jest ptynnym, nie
zawierajgcym rozpuszczalnika impregnatem chronigcym
przed agresywnymi zabrudzeniami, takich jak osad ze
spalin, zabrudzenie gling, plamy z oleju, zabrudzenia
spozywcze (czerwone wino, kawa, cola itp.). Struktura
powierzchni betonu pozostaje nienaruszona. Impregnat nie
powoduje zmiany jej zabarwienia. Nie nabtyszcza. Umozliwia
oddychanie betonu. Wnika gteboko w impregnowang
powierzchnie i jest odporny na alkalia. Szybko schnie - ok. 20
minut.

8. Fugowanie

Fugowanie mozemy wykona¢ za pomocga
wodoprzepuszczalnej fugi lub suchego piasku (bez
zabrudzen organicznych). Piasek do fugowania powinien by¢
ptukany, suchy, o uziarnieniu 0-2 mm, mozna zastosowac
réwniez drobnym miatem 0-2 mm. Fugowanie nastepuje,
gdy ptyty tarasowe sg juz utozone i ubite. Catg powierzchnig
tarasu zasypujemy piaskiem, nastepnie za pomocna
szczotki z grubym wtosiem zamiatamy piasek / kruszywo

w spoiny, czynnos¢ kilkakrotnie powtarzamy do osiggniecia
catkowitego wypetnienia. Po uptywie 2 tygodni nalezy
czynnos¢ powtdrzyc.

2. METODA ,,NA MOKRO” CZYLI UKLADANIE PLYT NA
WYLEWCE BETONOWEJ ZNAJDUJACEJ SIE NA GRUNCIE

Metoda ,na mokro”, to tradycyjna metoda budowy tarasu, w

ktdrej gtownym elementem podbudowy jest beton. Decydujac



sie na klejenie ptytek nalezy na samym poczatku podjec decyzje,
czy woda bedzie catkowicie odprowadzana powierzchniowo - w
tym przypadku niezbedne jest spoinowanie fugg uszczelniajaca,
a w trakcie eksploatacji nalezy sprawdzac systematycznie czy
spoiny nie sg uszkodzone.

Poszczegolne etapy prac:

1. Czynnosci wstepne

Z wyznaczonego terenu usuwamy okoto 60 cm gruntu ponizej

docelowego poziomu tarasu. Pamietajmy, ze taras powinien

by¢ potozony nizej niz podtoga w przylegajacym pomieszczeniu

wewnatrz domu.

2. Przygotowanie podbudowy
Podbudowe nalezy wykona¢ z okoto 30-centymetrowej
warstwy zwiru. Po jego mechanicznym zageszczeniu
pokrywa sie go warstwa z piaskowej podsypki lub chudego
betonu o grubosci 5-10 cm.

3. Wylewka betonowa
Wylewke o grubosci 20-25 cm wykonujemy z betonu klasy
C20/25, pamietajac o zachowaniu odpowiednich spadkéw
(min. 2%). Po wyschnieciu i zwigzaniu, powierzchnie
gruntujemy preparatem gteboko penetrujacym (obniza
chtonnos¢ podtoza). Zaleca sie takze wzmocnienie wylewki
betonowej stalg zbrojeniowa.

Warto pamietac!
Przed wykonaniem betonowej wylewki nalezy sprawdzic,
czy na podbudowie zostaty zachowane min. 2% spadki
odwadniajace. Nalezy takze zadbac o wykonanie dylatacji
miedzy betonowa wylewka a $cianami domu, stosujac
kilkucentymetrowy pas styropianu.

4. Uktadanie ptyt

¢ Kolorystyka
Przed przystapieniem do uktadania ptyt nalezy zadbac
o odpowiednie dopasowanie kolorow ptyt. Ptyty typu
wetcast charakteryzuje zmiennos¢ barwy wynikajaca z
zastosowania naturalnych surowcow . W zwigzku z tym
dla dobrego dopasowania kolorystycznego (odcieni koloru)
zalecamy roztozenie wszystkich elementow z palety i
dobranie poszczegdlnych ptyt w sposéb odpowiadajacy
nam stylistycznie. Rekomendowanym rozwigzaniem jest
uktadanie obok siebie ptyt o zblizonym odcieniu, tak aby
przejscia koloru w inny odcien byty jak najtagodniejsze
(najmniej widoczne).

¢ Fugi
Poszczegdlne elementy uktadamy tak, aby nie naruszy¢
wyrownanej podsypki, a takze zachowa¢ miedzy ptytami
fuge od 7 do 15 mm. Zachowanie fugi minimum 7 mm (ze
wzgledu na mozliwos$¢é wystapienia réznic wymiarowych
wynikajacych z zastosowanej technologii produkcji)
umozliwia uzyskanie réwnych optycznie linii podziatu.
Gwarantuje rowniez unikniecie wystapienia uszczerbkow i
pekniec podczas eksploatacji.

¢ Grubos¢ ptyt
Ptyty nalezy dopasowac réowniez pod wzgledem grubosci
(ze wzgledu na mozliwos¢ wystgpienia réznic wymiarowych
wynikajacych z zastosowanej technologii produkcji)
ptyty dobieramy tak, aby réznica grubosci ptyt (na ich
krawedziach), ktdre sie stykajg byta jak najmniejsza. Ptyty
uktadamy na warstwie naniesionego (na catg powierzchnie)
elastycznego kleju budowlanego o grubosci okoto 1
cm, rowki wykonane grzebieniem bezwzglednie musza
miec przebieg rownolegty do kierunku spadku. Drobne
przesuniecia i roznice wysokosci wyréwnujemy za pomocg
gumowego mtotka (biatego do jasnych ptyt, czarnego do
ciemnych ptyt], ktéry nie uszkodzi ptyt i nie zostawi na nich
Sladow. W przypadku stosowania systemow odprowadzania
wody spod ptytek trzeba pamietac o zapewnieniu
swobodnego przeptywu wody zardéwno pod jak i pomiedzy
ptytkami. Po wyschnigciu zaprawy klejowej mozemy
przystapi¢ do fugowania.

5. Impregnacja

Zastosowanie fug wodoprzepuszczalnych wymaga
impregnowania ptyt przed fugowaniem. Z kolei w przypadku
fug uszczelniajacych - taras impregnujemy w catosci juz po
fugowaniu.

Zasady Impregnacji:

Patrz Metoda 1, pkt. 7.

6. Fugowanie

Fugowanie wodoprzepuszczalne - jak w punkcie 1. Metoda
instalacji ..na sucho”, pkt 8. Do fugowania uszczelniajacego
(powierzchniowe odprowadzenie wody) - rekomendujemy
fugi zywiczne. W ofercie producentdw sa najczesciej fugi

w kolorach: szarym, grafitowym i piaskowym. Przed
fugowaniem nalezy zabezpieczy¢ krawedzie ptyty przy
pomocy tasmy malarskiej, p6zniej utatwi to usuniecie
nadmiaru fugi. Stosujemy zasady fugowania - zgodnie

z instrukcjg producenta, nie stosowanie sie do zalecen
moze doprowadzi¢ do trudno usuwalnych zabrudzen lub
zniszczenia zabudowanych ptyt. Zalecane jest rowniez
wykonanie probnego fugowania dla sprawdzenia mozliwosci
zmycia pozostatoéci uszczelniacza. Swiezo zafugowana
powierzchnie nalezy chroni¢ przez okres 24 godzin przed
wilgocig, kurzem i innymi zabrudzeniami przykrywajac ja
folig (znajdujacq sie kilka cm nad powierzchnia, oktadzina
musi by¢ wentylowanal).

Zasady utrzymania nawierzchni

Na powierzchnig utozona z ptyt betonowych itp. nie nalezy
zrzucac ciezkich przedmiotow o ostrych krawedziach,

nie nalezy ich takze po powierzchni przesuwac. Dziatanie
takie moze spowodowac trwate uszkodzenia mechaniczne.
Podczas pierwszego okresu zimowego po utozeniu
nawierzchni nie nalezy stosowac srodkéw odladzajacych.
Do czyszczenia nawierzchni najlepiej stosowaé myjki
cisnieniowe. W przypadku prowadzenia jakichkolwiek robot
budowlanych w sasiedztwie nawierzchni z ptyt tarasowych
nalezy starannie jg zabezpieczy¢. Szczegolnie dotyczy to
plam po zaprawach i klejach na bazie cementu, sa bardzo
trudno usuwalne.

Utrzymanie nawierzchni zima!

Wymienione zalecenia sg szczegolnie istotne w pierwszym
roku po utozeniu. Stosowanie ponizszych takich zasad jest
wtasciwe rowniez ze wzgledu na ochrone srodowiska.

. Nawierzchnie z betonowych ptyt na biezaco ods$niezad nie

dopuszczajac do powstania warstwy ubitego $niegu - lodu.

. Srodki odladzajace stosowad, tylko wtedy, gdy jest to

niezbedne.

. Stosowac srodki chemiczne w ilosci na jednostke

powierzchni wynikajaca z instrukcji.

. Stosowac srodki odladzajace o wtasciwej granulacji

(rozdrobnieniu). Nie stosowa¢ $rodkéw zbrylonych.

. Rozprowadzi¢ zalecang ilo$¢ srodka odladzajacego

réownomiernie po catej czyszczonej nawierzchni, aby
zapewnic jego optymalng skutecznosc.

. Jezeli jest to mozliwe nie stosowac srodkdw chemicznych

- zamiennie stosowac materiaty sypkie powodujace
~uszorstkowienie” zlodowaciatych powierzchni.

W tym zakresie zalecamy:

Stosowac¢ materiat, ktory byt uzyty do spoinowania
nawierzchni tzn. piasek ptukany 0-2 mm.

Nie stosowac drobnoziarnistych kruszyw tamanych o ostrych
krawedziach.

Nie stosowa¢ materiatow zapylonych, zabrudzonych np.
odpaddw po spalaniu wegla itp.

W okresach kiedy nawierzchnia jest wolna od lodu i $Sniegu
usuwac nadmiar wczesniej naniesionych materiatow.

Uwaga, nie stosowac!

Srodki do odladzania nawierzchni: chlorek sodu, chlorek
wapnia, chlorek magnezu dziatajg destrukcyjnie na beton.
Czeste i intensywne stosowanie tych substancji moze
spowodowad odbarwienia wyrobow, powstanie plam i
zaciekdw na nawierzchni.



WARUNKI GWARANCJI 8. W przypadku uznania reklamacji Polbruk S.A. zobowigzuje
Polbruk S.A. gwarantuje Kupujacemu jako$¢ wyprodukowanych sig, wedle wtasnego wyboru, do usunigcia wady
przez siebie wyrobow i ich zgodnos¢ z dokumentami zareklamowanych wyrobéw poprzez wymiane wyrobow na
odniesienia w zakresie obejmujacym deklarowane przez wolne od wad albo ich naprawe albo obnizenie ceny.
Polbruk S.A. wtasciwosci uzytkowe. Wyprodukowane wyroby 9. W ramach gwarancji Polbruk S.A. nie ponosi kosztéw
(zakwalifikowane jako wyroby budowlane) dopuszczane sa do rozbiorki i ponownej zabudowy wyrobow.
obrotu wedtug przepisow okreslonych w Ustawie o wyrobach 10. Odpowiedzialnos¢ Polbruk S.A. z tytutu gwarancji nie
budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 roku. Dla wszystkich obejmuje utraconych korzysci oraz szkéd nastepczych
wyrobéw wystawiono Deklaracje Wtasciwosci Uzytkowych lub i posrednich, w tym w szczegélnosci straty kapitatu,
Krajowa Deklaracje Wtasciwosci Uzytkowych . Do kazdej palety/ stosowania wyrobdw zastegpczych, utraty zyskéw lub
opakowania wyrobu dotaczono etykiete, na ktérej umieszczono roszczen klientow Kupujacego.
oznakowanie CE lub znak budowlany B wraz z zestawem 11. Polbruk S.A. jest zwolniony od odpowiedzialnosci z tytutu
obowigzujacych informacji, w tym dane o producencie oraz gwaran_cji, jezeli Kupujacy wiedziat o wadzie w chwili
rodzaj i numer dokumentu odniesienia, zgodnie z ktérym wyrob zawarcia umowy.
byt produkowany. Deklaracje Wtasciwosci Uzytkowych, Krajowe 12. Wyroby z_akupione jako niepetnowartosciowe nie sg objete
Deklaracje Wtasciwosci Uzytkowych oraz instrukcje zabudowy gwarancjq.
wyrobow opublikowane sg na stronie internetowej Polbruk S.A. 13. Nie sg podstawa do reklamacji z tytutu gwarancji
(www.polbruk.pl). dopuszczone przez dokumenty odniesienia (normy,
1. Okres gwarancji na wyroby wyprodukowane przez Polbruk aprobaty techniczne):
S.A. wynosi 3 lata od daty ich wydania Kupujacemu. - odchylenia w wymiarach i wygladzie wyrobu;
Gwarancja obowiazuje na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. - wykwity w postaci biatego nalotu;
2. Uprawnienia z tytutu gwarancji Kupujacy nabywa pod - mikrospekania wtoskowate;
warunkiem petnej i terminowej zaptaty za odebrane wyroby. - odchylenia w kolorze uwarunkowane procesem
3. Kupujacy jest zobowigzany do oceny wyrobdw w zakresie produkcyjnym.
wymiaréw i wygladu zewnetrznego przed i w trakcie 14. Gwarancja nie sa objete wyroby, ktére zostaty uszkodzone i
zabudowy. W przypadku stwierdzenia wad wyrobow sg wadliwe w wyniku:
Nabywca jest zobowiazany do wstrzymania sie z - niewtasciwego zaprojektowania lub wykonania podbudowy;
wbudowaniem wyroboéw i poinformowania Polbruk S.A. o - niewtasciwego doboru wyrobu do rodzaju i wielkosci
wadach przez ztozenie pisemnej reklamacji. obciazen;
4. Kupujacy traci uprawnienia z tytutu gwarancji, jezeli nie - niezgodnego z zasadami sztuki budowlanej montazu
zawiadomi Polbruk S.A. o wadach wyrobéw w ciggu 7 dni od zakupionych wyrobow;
chwili ich wykrycia. - niewtasciwego uzytkowania, niezgodnego z przeznaczeniem
5. Kupujacy powinien ztozy¢ reklamacje na pismie w miejscu i wtasciwosciami zakupionych wyrobow;
zakupu wyrobéw (Dziaty Sprzedazy Polbruk S.A., Punkty - niewtasciwego sktadowania lub transportu wyrobdw.
Dealerskie Polbruk S.A.) lub u Szeféw Regiondw Polbruk 15. Niniejsza gwarancja nie ogranicza, ani nie zawiesza
S.A., w przypadku kontraktow bezposrednio przez nich uprawnien Kupujacego z wynikajacych z przepiséw o
obstugiwanych. rekojmi za wady.
6. Warunkiem zgtoszenia roszczenia w ramach gwarancjijest 16 W przypadku sprzedazy konsumenckiej obowiazujg
przedstawienie przez Kupujacego: przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach
- oryginatu faktury zakupu wyrobéw; konsumenta (DZ.U. z 2014 r. poz. 827) lub aktéw prawnych
- dokumentéw WZ w oryginale. ja zastepujacych.
7. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od
dnia otrzymania pisma reklamacyjnego. Kupujacy otrzyma
pisemna odpowiedZ w sprawie wniesionej reklamacji.
Deklaracje wtasciwosci uzytkowych naszych wyrobéw znajduja sie w zaktadce ,,Materiaty do pobrania”
- dostepne z gtéwnego menu strony: polbruk.pl (broszura informacyjna ,,Deklaracje wtasciwosci uzytkowych”).

W tej samej zaktadce mozna takze skorzystac z sekcji ,Deklaracje wtasciwosci uzytkowych” (ponizej sekcji

,»Ulotki produktowe oraz informacyjne”). W tej sekcji nalezy wybraé¢ wtasciwy region oraz zaktad produkcyjny,

aby otrzymac liste odpowiednich deklaracji.

Dodatkowo ,,Deklaracje wtasciwosci uzytkowych” sg opublikowane w kartach naszych produktéw w sekcji

~Informacje produktowe” (ponizej galerii produktowej).

Polbruk"’

polbruk.pl



